PABST

Geruchsbildung im Pelletslager - Ursachen & Loésungen

1. Einleitung

Holzpellets sind ein Naturprodukt - ihr naturlicher Holzgeruch wird von den meisten Menschen als angenehm
empfunden. In seltenen Féllen kann dieser jedoch intensiv oder unangenehm wahrgenommen werden,
insbesondere nach einer Neubefullung des Lagers (meist im Keller oder in Textilsilos).

WICHTIG: Ein intensiver Geruch beeintrachtigt die Qualitat der Pellets nicht. Auch ENplus®-zertifizierte
Pellets kénnen davon betroffen sein.

2. Warum Pellets riechen kénnen

Der Geruch entsteht durch Abbauprodukte natiirlicher Holzinhaltsstoffe. Diese sogenannten VOC (Volatile
Organic Compounds) - leichtflichtige Kohlenwasserstoffe - werden im Lager freigesetzt. Zu den VOCs z&hlen
Terpene, Aldehyde und Carbonséauren, die teils als ,chemisch” oder ,intensiv” wahrgenommen werden.

HINWEIS: Der natiirliche Holzbestandteil Lignin kann leimartig, stiBlich-harzig und bitumenartig riechen -
das ist vollig normal und kein Hinweis auf Fremdstoffe. Die Geruchsintensitét nimmt nach einigen Wochen
ab.

3. Einflussfaktoren der Geruchsbildung

« Die Holzart: Unterschiedliche Holzarten enthalten verschieden viele Extraktstoffe. Kiefer, Douglasie und
Larche enthalten besonders viele Terpene. Pabst verwendet fast ausschlieBlich Fichte, gelegentlich mit
geringem Anteil anderer Nadelhélzer. Der Holztyp kann also die Geruchsintensitat leicht beeinflussen.

«  Temperatur: Hohe Temperaturen férdern die Freisetzung flichtiger Stoffe. Deshalb werden Pellets nach dem
Pressvorgang sofort gekuhlt. Laut ENplus®-Standard darf die Pellettemperatur bei der Verladung nicht Gber
40 °C liegen.

+ Lagerzeit: In den ersten Tagen nach der Befullung treten Gerlche am stérksten auf - durch Erwdrmung bzw.
Aktivierung der Oberflache der Pellets beim Einblasen. Nach zwei bis drei Wochen klingen Geruch und CO-
Bildung spurbar ab.

4. Haufig betroffene Lagersysteme

Geruchsbildung tritt besonders haufig bei Textilsilos auf, da diese luftdurchlassig, aber oft in geschlossenen
Kellerrdumen aufgestellt sind. Hier kann sich der Geruch im Raum sammeln, wenn keine ausreichende naturliche
BelGftung vorhanden ist.

5. Kohlenmonoxidbildung (CO)

Neben der Geruchsbildung kann es in Pelletslagern in den ersten Tagen nach der Befillung zu einer Freisetzung
von Kohlenmonoxid (CO) kommen: Das entsteht durch denselben chemischen Prozess: den Abbau naturlicher
Fettsduren und anderer Holzbestandteile.

«  Die Konzentration ist normalerweise gering, kann sich aber in nicht beltfteten Rdumen anreichern.

+  Besonders in geschlossenen Kellerrdumen oder bei fehlender Luftzirkulation ist daher Vorsicht geboten.

WICHTIG: Eine kontinuierliche Belliftung des Pelletlagers ist der wirksamste Schutz und gem&B Stand der
Technik bzw. Norm vorgeschrieben.
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8.

VORBEUGENDE MASSNAHMEN

Kontinuierliche Beliiftung: Eine naturliche Dauerbeltftung des Lagerraums ist Stand der Technik (vgl. DIN EN
ISO 20023, VDI 3464-1). Am einfachsten gelingt dies durch den Einbau beltftender Deckel - sie ermdglichen
einen dauerhaften Luftaustausch zwischen Lager und AuBenluft.

Dichte Trennung zum Wohnbereich: Das Pelletlager sollte luftdicht gegentber Wohn- und Arbeitsrdumen
abgeschlossen sein. Geriche auBerhalb des Lagers weisen hdufig auf eine mangelhafte Bauausfthrung hin.

RegelmaBiges Liiften: Nach der Befillung den Lagerraum einige Tage gut durchluften. Falls vorhanden,
den Kupplungsdeckel im AuBenbereich fur zusatzlichen Luftaustausch 6ffnen - besonders nachts, wenn die
AuBenluft kuhler ist.

Einsatz eines Ventilators: Nur bei ausreichender Zufuhr frischer Luft betreiben. Wenn ein Ventilator am
Befullstutzen montiert ist:

- Der zweite Stutzen muss gedffnet sein.

- Zusétzlich sollte eine weitere Offnung oder Tur gedéffnet sein. (Keinen Unterdruck im Lagerraum erzeugen!)

Wenn Gerilche trotzdem auftreten

Temperatur der Schiittung priifen: Erwérmung kann auf den Abbau von Fettsduren im Inneren hinweisen.
Raum kré&ftig liiften - meist verschwindet der Geruch innerhalb einer Woche.

Belliftungssysteme Uberpriifen: Mangelnde Luftzirkulation ist die hdufigste Ursache fir anhaltenden
Geruch.

Fazit

Holzgeruch im Pelletlager ist naturlich und unbedenklich. Bei intensiveren Geriichen helfen meist einfache

LiftungsmaBnahmen. Mit einer gut geplanten BeltUftung und korrekter Lagerausfihrung lasst sich das Risiko

einer wahrnehmbaren Geruchsbildung nahezu vollsténdig vermeiden.
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